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บทคัดย่อ 

ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus) เป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการ
ออกแบบและควบคุมคุณภาพการบดอัดของโครงสร้างชั้นทาง ในอดีตที่ผ่าน
มาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะได้จากการทดสอบกับแท่งตัวอย่างที่เจาะเก็บจาก
โครงสร้างชั้นทางในสนาม ความเสียหายจากการเจาะเก็บตัวอย่างนี้อาจ
หลีกเลี่ยงได้โดยการใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย เช่น การทดสอบด้วย
เครื ่องมือ Light Weight Deflectometer (LWD) ซึ ่งได ้ร ับความน ิยม
เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อุปกรณ์ LWD ในการศึกษานี้จะมีเซนเซอร์วัดความเร็ว
คลื่น (Geophone) เพิ่มเติมจำนวน 2 ตัว ติดต้ังในแนวรัศมีจากจุดทดสอบ 
ซึ่งทำให้สามารถประเมินค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุโครงสร้างชั้นทางที่ไม่
เป็นเนื้อเดียวได้ดีขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทดสอบบนโครงสร้างชั้น
ทางด้วยเครื่องมือ LWD และสอบเทียบผลกับการตรวจวัดด้วยคลื่นขนาด
เล็กที่ผิวดิน (Microtremor) และเครื่องมือตอกหยั่งแบบเบา (DPL) จากผล
การศึกษาพบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นในแต่ละชั้นโครงสร้างทางที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD มีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากเครื่องมือ 
Microtremor แต่มีการแกว่งตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือ DPL ทั้งนี้
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีในการนำเครื ่องมือ LWD ที่มีเซนเซอร์วัด
ความเร็วคลื ่นไปใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างชั ้นทางใน
ประเทศไทย 

คำสำคัญ: Light Weight Deflectometer, การตรวจวัดด้วยคลื่นขนาด
เล็กที่ผิว, เครื่องมือตอกหยั่งแบบเบา, เซนเซอร์วัดความเร็วคลื่น 

Abstract 

The elastic modulus is an important parameter for the 
design and quality control of pavement structures. In the past, 
the elastic modulus was determined from cored samples from 
the fields. Damage to pavement structures may be avoided by 
using nondestructive tests such as the Light Weight 
Deflectometer (LWD) which recently gained more attention. A 
basic LWD apparatus consists of one load cell and one 
accelerometer, but its performance can be enhanced by adding 

more sensors in the radial direction from the center of the load 
plate. The additional sensors are useful because more constraint 
conditions can be introduced during inversion process, 
especially when involving non-homogeneous pavement 
structures. In this study, an LWD equipped with two additional 
sensors, the Microtremor method and the Dynamic Probing Light 
(DPL) are used to determine the modulus of pavement 
structures. The LWD predictions agree well with the Microtremor 
results while more scattered relationships are observed when 
comparing with the Dynamic Probing Light (DPL) results. 
Nonetheless, the study results demonstrate that the LWD with 
radial sensors is a viable option for the quality control of 
pavement construction in Thailand. 

Keywords: Light Weight Deflectometer, Microtremor, Dynamic 
Probing Light, Radial sensors 

1. ที่มาของการศึกษา 

การก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางจำเป็นต้องมีการออกแบบและควบคุม
คุณภาพการบดอัดให้ดี ข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่จำเป็นต่อการออกแบบซึ่งแสดง
ถึงคุณสมบัติความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางได้แก่ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 
(Elastic Modulus) ของว ัสดุ ซ ึ ่งม ีอ ิทธ ิพลในการกระจายหน่วยแรง 
(Stress) จากผิวบนไปยังผิวล่าง โดยค่านี้จะเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความหนาที่
เหมาะสมของชั้นวัสดุโครงสร้างทาง เพราะวัสดุที่มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูง
หมายความว่ามีความสามารถในการกระจายความเค้นได้ดี  ทั ้งนี ้ถ้า
ออกแบบความหนามากเกินไปจะทำให้เปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น
ในทางกลับกันถ้าออกแบบความหนาไม่เพียงพอจะทำให้ถนนชำรุดก่อน
เวลาที่คาดการณ์ไว้ ในอดีตที่ผ่านมามักใช้วิธีเชิงประสบการณ์ ข้อมูลความ
แข็งแรงจะถูกประเมินโดยการขุดเจาะและเก็บตัวอย่างมาทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ แต่ผลกระทบคือไม่สามารถทำนายอายุการใช้งานของถนน
ได้เนื ่องจากไม่ได้ใช้หลักทางกลศาสตร์ของวัสดุมาคำนวณ ในปัจจุบัน
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณมีการพัฒนามากขึ้น การ

GTE17-1 



 การประชุมวชิาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที ่28 The 28th National Convention on Civil Engineering 
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภเูก็ต  May 24-26, 2023, Phuket, THAILAND 

 

 

นำค่าทางกลศาสตร์ของวัสดุเช่น ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น มาออกแบบ ส่งผลให้
การออกแบบมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำนายอายุการใช้งานของถนนได้  
เพื ่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเจาะเก็บตัวอย่างดังกล่าวจึงมีการ
พัฒนาวิธีการทดสอบอื่นๆ มาใช้แทน เช่น การทดสอบ Plate load test 
(PLT) ซึ่งทำโดยการกดผิวโครงสร้างทางด้วยแม่แรงแล้วประเมินโมดูลัส
ต้านทาน (Modulus of subgrade reaction, K30) จากความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกดและการทรุดตัวของแผ่นเหล็ก เนื่องจากการทดสอบ PLT มี
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูงและใช้เวลาทดสอบนาน ต่อมาจึงมีการพัฒนา
เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer (FWD) ซ่ึงสร้างแรงกระทำบน
ผิวโครงสร้างชั้นทางจากการกระแทกด้วยตุ้มน้ำหนักแทนการใช้แม่แรง 
เนื่องจากอุปกรณ์ FWD มีขนาดใหญ่จึงเหมาะกับการทดสอบบนถนนหรือ 
พื้นที่ที่สามารถลากจูงอุปกรณ์เข้าไปทดสอบได้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อ
การนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปทดสอบนั้นอาจจะทดสอบได้จากเครื่องมือ 
Light Weight Deflectometer (LWD) ซึ ่งมีหลักการทำนองเดียวกันกับ 
FWD แต่มีความสามารถในการสร้างแรงกระทำน้อยกว่า 

เนื่องจากอุปกรณ์ LWD แบบมาตรฐานมีขนาดเล็กและประมวลผลจาก
แรงและการทรุดตัวของแผ่นฐานเท่านั ้น การวิเคราะห์จึงทำได้ภายใต้
สมมติฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ชั้นดินที่รองรับแผ่นฐานจะต้องเป็นวัสดุเนื้อ
เดียว ภายหลังจึงได้มีการนำเซนเซอร์วัดการเคลื่อนตัวมาติดตั้งเพิ่มเติมใน
แนวรัศมีเพื ่อนำค่าตรวจวัดที ่ได้ไปใช้เป็นเงื ่อนไขควบคุมสำหรับการ
วิเคราะห์ระบบโครงสร้างชั ้นทางที ่ซับซ้อนขึ ้น แต่อุปกรณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวยังมีการศึกษาไม่มากนักในประเทศไทย ดังนั ้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ LWD ที่มีการติดตั้งมาตรวัด
เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างชั้นทางในประเทศไทย 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษานี ้ได้ทำการทดสอบหาโมดูลัสของชั้นดินในสนามด้วย
อุปกรณ์ LWD แล้วทำการประเมินความแม่นยำโดยเทียบกับผลที่ได้จาก
วิธีการอื่นอีกสองวิธีได้แก่ การตรวจวัดจากคลื่นผิวดินขนาดเล็ก และ การ
ทดสอบด้วยเครื่องมือตอกหยั่งแบบเบา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 เครือ่งมือ Light Weight Deflectometer 

เครื่องมือ Light Weight Deflectometer (LWD) เป็นวิธีการทดสอบ
แบบไม่ทำลายแบบหนึ่ง (Nondestructive Testing) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทาง ประกอบด้วยตุ้มน้ำหนักตั้งแต่ 
10 ถึง 20 กิโลกรัม แกนนำร่อง (Guide Rod) มีความยาวประมาณ 90 
เซนติเมตร แผ่นจานโลหะ (Plate) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 
สปริงกระจายแรง เซนเซอร์ตรวจวัดแรง (Load Cell) และเซนเซอร์วัด
ความเร่ง (Accelerometer) โดยหลังจากที่ตุ้มน้ำหนักตกกระทบบนสปริง
แล้วการตอบสนองของวัสดุจะถูกบันทึกด้วยเซนเซอร์วัดความเร่งใต้แผ่น
จานโลหะ เพื่อนำไปประเมินโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus) ของชั้น
ทางโดยรวม [1] 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยการติดตั้งจีโอโฟน (Geophone) เพิ่มเติมใน
แนวรัศมีจากจุดศูนย์กลางแผ่นจานโลหะของเครื่องมือ LWD แสดงดังรูปที่ 
1 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความแข็งแรงในรูปแบบของค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นของระบบชั้นทางที่มีค่าความแข็งแรงต่างกันในแต่ละชั้น [2] 

2.2 เครื่องมือตรวจวัดคลื่นขนาดเล็กที่ผิว (Microtremor) 

เทคนิคการตรวจวัดการสั ่นสะเทือนขนาดเล็กที ่ผิว (Microtremor 
Observation) คือการประเมินโครงสร้างชั ้นดินจากข้อมูลความเร็วเฟส 
(Phase Velocity) ของคลื่นตามธรรมชาติในแนวดิ่งที่ผิวดินดังแสดงในรูปที่ 
2 โดยพิจารณาว่าคลื ่นผิวดินประกอบไปด้วยโหมดพื ้นฐานของคลื่น 
Rayleigh ซึ่งการตรวจวัดจะต้องทำการตรวจวัดหลายตำแหน่งพร้อมกัน 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจวัดคือความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฟสและ
ความถี่ [3] ซ่ึงสามารถนำไปวิเคราะห์ย้อนกลับเพื่อหาหน้าตัดความเร็วคลื่น
เฉือน (Vs profile) ได ้

2.3 เครื่องมือตอกหยั่งแบบเบา (Dynamic Probing Light) 

เครื่องมือตอกหยั่งแบบเบา (DPL) เป็นการทดสอบหาความต้านทาน
ของชั้นดินด้วยการตอกหยั่งแบบเบาตามมาตรฐาน EN ISO 22476-2 เป็น
วิธีการทดสอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยการตอกแท่งตอกลงไปในดินด้วย
การปล่อยตุ้มน้ำหนักแบบอิสระดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งการตอกจะต้องตอก
ให้จมถึงระยะ 10 เซนติเมตร (N10) และจดบันทึก โดยหลักการจะคล้ายกับ
การทดสอบ SPT แต่มีน้ำหนักเบากว่าและสะดวกในการขนย้าย [4] 

 

 
 

รูปท่ี 1 เครื่องมอื LWD ติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร็วคลื่น 
 

   
 

รูปท่ี 2 การตรวจวดัการสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่ผวิ 
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รูปท่ี 3 เครื่องมอืการตอกหยั่งแบบเบา 

3. ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห ์

โครงสร้างทางที ่ม ีล ักษณะเป็นระบบชั ้นทาง (Layered System) 
โดยทั่วไปจะมีวัสดุที่คุณภาพดีและแข็งแรงกว่าอยู่ด้านบน ซึ่งการประเมิน
ความแข็งแรงของโครงสร้างทางสามารถประเมินได้จากค่าการทรุดตัวที่ผิว
ในแนวดิ่ง (Vertical Surface Deflection) ตามทฤษฎีอีลาสติกดังต่อไปนี้ 

3.1 ทฤษฎีอีลาสตกิ (Theory of Elasticity) 

การคำนวณค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus) สำหรับโครงสร้าง
ชั้นทางสามารถคำนวณและวิเคราะห์ได้จากทฤษฎีอีลาสติก โดยระบบชั้น
ทางประกอบไปด้วยวัสดุชั้นบนมีความหนา h และวัสดุชั้นล่างเป็นแบบกึ่ง
อนันต์ (Half-space) สามารถคำนวณได้ดังแสดงในสมการที่ (1) [5] 
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โดย w0 คือค่าการทรุดตัวที่ผิวในแนวดิ ่ง (mm), q คือหน่วยแรงที่
ผิวสัมผัสใต้แผ่นจานโลหะ (kPa), a คือรัศมีของแผ่นจานโลหะ (m), E1,E2 

คือโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุชั้นบนและล่างตามลำดับ (MPa), r คือระยะห่าง
เซนเซอร์วัดความเร็วคลื่น (mm), 0F คือ Deflection Factor, h คือความ
หนาของวัสดุชั้นแรก (mm) และ 0J , 1J  คือฟังก์ชันเบสเซลลำดับที่ศูนย์
และหนึ่งตามลำดับ 

 

3.2 การคำนวณหาค่าโมดูลัสของระบบโครงสร้างทางโดยวิธกีารคำนวณ
ย้อนกลับ (Back calculation) 

การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสของโครงสร้างทางเป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ขั้นตอนแรกจะต้องสมมติค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของ
แต่ละโครงสร้างชั้นทาง โดยสมมติว่าอัตราส่วนปัวซองส์ของวัสดุทุกชั้น
เท่ากันแล้วนำการทรุดตัวที่ได้จากเซนเซอร์ที่ระยะต่างๆจากจุดทดสอบ
เครื่องมือ LWD มาเปรียบเทียบกับค่าการทรุดตัวที่วิเคราะห์ได้ตามทฤษฎี 
หากพบว่าค่าการทรุดตัวมีค่าไม่สอดคล้องกันต้องทำการเปลี่ยนแปลงค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นใหม่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค่าการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกันกับ
ค่าการทรุดตัวที่ได้จากการทดสอบมากที่สุดจึงจะถือว่าได้ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ที่ถูกต้องของแต่ละชั้น [6] 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

การศึกษานี้จะทำการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างระบบชั้น
ทางด้วยเครื่องมือ LWD โดยจะมีเซนเซอร์วัดความเร็วคลื่น (Geophone) 
เพิ่มเติมจำนวน 2 ตัว ติดตั้งที่ระยะห่าง 30 ซม. และ 60 ซม. ในแนวรัศมี
จากจุดทดสอบดังแสดงในรูปที ่ 1 และสอบเทียบผลร่วมกับเครื ่องมือ 
Microtremor และเครื ่องมือ DPL ตามมาตรฐาน บริเวณใกล้เคียงกัน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินโมดูลัสยืดหยุ่นของระบบ 2 
ชั้นทาง 

 
รูปท่ี 4 โครงสร้างระบบ 2 ชั้นทาง 

4.1 ลักษณะของพื้นที่ที่ทำการทดสอบ 

การศึกษานี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลบริเวณการก่อสร้างชั้น
ทางจำนวน 2 แปลงทดสอบ ประกอบด้วยแปลงทดสอบ BH1 และ BH2 
ซึ่งอยู่บริเวณในโครงการเดียวกัน ดังแสดงหน้าตัดแบบแปลนแปลงทดสอบ
ในรูปที่ 5  

 

 
 

รูปท่ี 5 แบบแปลนตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา 
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รูปท่ี 6 ลักษณะบริเวณพื้นทีท่ดสอบ 

5. ผลการดำเนินงานวิจัย 

จากข้อมูลผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางจำนวน 2 แปลง
ทดสอบที่ได้จากเครื่องมือ LWD จะแสดงไว้ในรูปที่ 7 ซึ่งแสดงถึงค่าการ
ทรุดตัวที่ผิวจากการทดสอบของแปลงทดสอบ BH1 และ BH2 โดยที่ค่าการ
ทรุดตัวที่ได้สามารถนำไปคำนวณย้อนกลับหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทาง
ต่อไป สรุปไว้ในตารางที่ 1 

การประเมินความแข็งแรงของระบบชั้นทางในรูปแบบของค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่นจากเครื่องมือ LWD ในการศึกษานี้จะนำไปสอบเทียบร่วมกับการ
ทดสอบอื่นๆ ประกอบด้วย เครื่องมือ DPL และเครื่องมือ Microtremor 
ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ 

5.1 ผลการทดสอบที่ได้จากเครื่องมือ LWD  

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจะสรุปไว้ในรูปที่ 7 และ 8 
แสดงค่าการทรุดตัวที่ผิวที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD ติดตั้ง
เซนเซอร์วัดความเร็วคลื่นในแนวรัศมีจากจุดทดสอบที่ระยะ 30 ซม. และ 
60 ซม. โดยเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบปล่อยตุ้มน้ำหนักและใช้ค่าเฉลี่ยของ
จุดทดสอบทั้ง 6 จุด เป็นค่าการทรุดตัวที่ผิวของโครงสร้างชั้นทาง ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 9  

 
 

รูปท่ี 7 ค่าการทรุดตวัที่ได้จากการทดสอบของแปลงทดสอบ BH1 และ BH2  
 

 
รูปท่ี 8 แรงกระทำจากเครื่องมอื LWD ของการทดสอบ 

 

 
 

รูปท่ี 9 แอ่งการแอ่นตัวทีร่ะยะเซนเซอร์ต่างๆ 
 

จากผลการทดสอบค่าการทรุดตัวจากเครื่องมือ LWD ติดตั้งเซนเซอร์
วัดความเร็วคลื ่นเพิ ่มเติมในแนวรัศมีจำนวน 2 ตัว ที ่ระยะห่างจากจุด
ทดสอบ 300 มิลลิเมตร และ 600 มิลลิเมตร บนแปลงทดสอบทั ้ง 2 
ลักษณะ (รูปที ่ 6) พบว่าค่าการทรุดตัวเฉลี ่ยตำแหน่งที่มากที่สุดจะอยู่
บริเวณใต้จุดน้ำหนักกระทำ โดยจะแสดงรูปแอ่งการแอ่นตัว (Deflection 
bowl) ดังรูปที่ 9 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์และประเมินโมดูลัสของระบบ 
2 ชั้นทาง จากข้อมูลการทรุดตัวที่ได้สามารถคำนวณย้อนกลับโดยทฤษฎี 
อีลาสติกร่วมกับหลักการ Optimization จะเห็นว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ได้
จากการประเมินด้วยเครื่องมือ LWD ของแปลงทดสอบ BH1 และ BH2 จะ
สรุปไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าโมดูลสัยืดหยุ่นของระบบ 2 ชั้นทาง ที่ได้จากเครื่องมือ LWD 
แปลง

ทดสอบ 
จุด

ทดสอบ 
วัสดุ E1 (MPa) E2 (MPa) 

ความหนา 
h (mm) 

BH1 

1 ดินลูกรัง 207.5 138.5 188 

2 ดินลูกรัง 230.8 84 184 

3 ดินลูกรัง 151.7 126.8 179 

4 ดินลูกรัง 207.5 138.5 187 

5 ดินลูกรัง 205 88 202 

6 ดินลูกรัง 129 104 150 

BH2 

1 หินคลุก 124 61 276 

2 หินคลุก 180 133 161 

3 หินคลุก 178.3 94.4 239 

4 หินคลุก 257 196 269 

5 หินคลุก 219.7 173.8 167 

6 หินคลุก 263.1 118.7 220 

** E1 คือโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นแรก, E2 คือโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นล่าง 
 

 

รูปท่ี 10 ผลการตอบสนองที่ได้จากเครือ่งมอื LWD 

5.2 ผลการทดสอบจากเครื่องมือ Dynamic Probing Light  

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ DPL ตามมาตรฐาน EN ISO 
22476-2 จะถูกบันทึกเป็นจำนวนครั้งของการตอกต่อ 10 ซม. โดยจะทำ
การทดสอบบริเวณพื้นที่ข้างเคียงกับการทดสอบอื่นๆ จำนวน 1 จุด ในแต่
ละแปลงทดสอบถึงระดับความลึกประมาณ 1 เมตร ซึ ่งผลการทดสอบ
ประกอบด้วยค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่สามารถคำนวณได้จากค่า N60 และค่า
ความหนาของชั้นทาง สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงอัตราการตอก ซึ่งจะ
อนุมานได้ว่าคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป ดังสรุปไว้ดังตารางที่ 2 และ 3 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ DPL แปลงทดสอบ BH1 
Depth 
(mm) 

NDPL 
(Blow/10cm) 

N60 = 1.43NDPL 
(Blow/ft) 

[7] 

Es,Sand=1.5N60 

(MPa) 
[8] 

100 18 26 39 
200 11 16 24 
300 11 16 24 
400 20 29 43 
500 20 29 43 
600 17 24 36 
700 13 19 28 
800 11 16 24 
900 10 14 21 
1000 4 6 9 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบ DPL แปลงทดสอบ BH2 
Depth 
(mm) 

NDPL 
(Blow/10cm) 

N60 = 1.43NDPL 
(Blow/ft) 

[7] 

E = 1.2(N60 + 6) 
(MPa) 

[9] 

100 23 33 47 
200 23 33 47 
300 15 21 33 
400 15 21 33 
500 15 21 33 
600 9 13 23 
700 8 11 21 
800 5 7 16 
900 4 6 14 

 

5.3 ผลการทดสอบจากเครื่องมือ Microtremor 

จากข้อมูลคลื่นตามธรรมชาติที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจะถูก
นำมาประมวลผลเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทาง ในการศึกษานี้จะ
ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดความเร็วคลื่น (Geophone) เป็นวงกลมจำนวน 3 
ตัว ที่รัศมี 1 เมตร โดยผลการทดสอบจะสรุปไว้ดังรูปที่ 11 ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วคลื่นเฉือนกับความลึก 

               

                                
 

  

  BH1  BH2

รูปท่ี 11  ความสัมพนั  ธ์ระหว่างความเรว็  คลน่ื  เฉอื  นกับความลกึ
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบที่ได้จากเครือ่งมือ Microtremor 

แปลง
ทดสอบ 

ความ
หนา  
(m) 

Vs1  
(m/s) 

Vs2 
(m/s) 

Gmax1 
(MPa) 

Gmax2 
(MPa) 

E1 
(MPa) 

E2 
(MPa) 

BH1 0.165 177 98.5 62.6 19.4 167 52 

BH2 0.260 212 144 89.9 41.5 239 110 

** E1 คือโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นแรก, E2 คือโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นล่าง 

5.4 การเปรียบเทียบผลการประเมินโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทาง 

จากผลการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทางในรูปแบบของ
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจากเครื่องมือ LWD และประเมินความแม่นยำร่วมกับผล
การทดสอบที่ได้จากเครื่องมือ Microtremor และ DPL บนแปลงทดสอบ
ทั ้ง 2 ลักษณะ ได้แก่ BH1 และ BH2 ซึ ่งตัวแปรที่ได้จากการประเมิน
ประกอบด้วย โมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นแรก (E1) โมดูลัสยืดหยุ่นของชั ้นล่าง 
(E2) และความหนาของชั ้นทางชั้นแรก (h) โดยที่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและ
ความหนาของชั้นทางที่ได้จากเครื่องมือ LWD จะเป็นค่าเฉลี่ยทั้ง 6 จุด ใน
แต่ละแปลงทดสอบ สำหรับเครื ่องมือมาตรฐานที ่นำมาประเมินความ
แม่นยำ ได้แก่ เครื่องมือ Microtremor และ DPL จะทำการทดสอบจำนวน
ละ 1 จุด ของแต่ละแปลงทดสอบ ดังนั้นจากผลการศึกษาจะเห็นว่าผลการ
ประเมินที่ได้จากเครื่องมือ LWD มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เหมือนกันและมี
ความสอดคล้องดีกับผลที่ได้จากเครื่องมือ Microtremor แต่มีการแกว่งตัว
มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือ DPL ดังรูปที่ 12 13 และ 14 

 

 
รูปท่ี 12 ความสัมพนัธ์ค่าโมดูลัสยดืหยุน่ของชั้นทางจากการทดสอบด้วยเครื่องมอื 

LWD และ Microtremor 

 
รูปท่ี 13 ความสัมพนัธ์ค่าโมดูลัสยดืหยุน่ของชั้นทางจากการทดสอบด้วยเครื่องมอื 

LWD และ DPL 

 
รูปท่ี 14 การเปรียบเทยีบความหนาชั้นทางที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมอื 

LWD Microtremor และ DPL 

6. บทสรุป 

การศึกษาในครั้งนี้ได้พัฒนาเครื่องมือ LWD ติดต้ังเซนเซอร์วัดความเร็ว
คลื่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินโมดูลัสของระบบ 2 ชั้นทาง จากการคำนวณและ
วิเคราะห์ตามทฤษฎีอีลาสติก และสอบเทียบประสิทธิภาพความแม่นยำกับ
การทดสอบด้วยเครื่องมือ Microtremor และ DPL ตามมาตรฐาน ซึ่งจาก
ผลการศึกษาพบว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นในแต่ละชั้นโครงสร้างทางที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือ LWD มีค่าใกล้เคียงกับผลการทดสอบจากเครื่องมือ 
Microtremor โดยมีการกระจายตัวของข้อมูล R2 0.92 แต่มีการแกว่งตัว
มากขึ้นเมื่อสอบเทียบกับเครื่องมือ DPL R2 0.90 นอกจากนี้ผลการประเมนิ
ความหนาของชั ้นทางที่ได้จากเครื ่องมือ LWD ซึ ่งอนุมานได้ว่ามีความ
แม่นยำและสอดคล้องกันดีกับการทดสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานอื่น โดย
จะเห็นว่าข้อมูลบางส่วนที่กระจายตัวออกจากเส้นแนวโน้ม เนื่องจากข้อมูล
ที่สนใจอยู่ในช่วงความลึกระดับตื้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากหลายๆปัจจัย
เช่น ปริมาณความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบทความนี้ได้นำเสนอ
เครื่องมือ LWD ติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร็วคลื่นเพิ่มเติมจำนวน 2 ตัว ใน
แนวรัศมีที่ระยะห่าง 30 เซนติเมตร และ 60 เซนติเมตร จากจุดทดสอบ 
พร้อมกับวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโดยวิธีการคำนวณย้อนกลับ
ร่วมกับหลักการ Optimization ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์และศักยภาพที่ดีของเครื่องมือ LWD ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้
ประเมินค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสำหรับการออกแบบและควบคุมคุณภาพการ
ก่อสร้างชั้นทางในประเทศไทยต่อไป 
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